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W ostatnich latach szczególnie intensywne badane są polimery, których właściwości można w łatwy sposób zmieniać i dostosować do określonych zastosowań. Polimery wrażliwe na temperaturę to grupa polimerów, która spełnia te wymagania. 

Jako elementy struktury termowrażliwych polimerów blokowych w przeprowadzonych badaniach wykorzystano: hydrofilowy poli(tlenek etylenu) i poliglicydol, hydrofobowe: poli(n-alkilo karbaminiany glicydylu) oraz poli(cynamonian glicydolu. W celu zbadania wpływu, jaki na zachowanie kopolimerów blokowych roztworze ma stopień hydrofobowości czynnika modyfikującego, kopolimer poli(tlenek etylenu)-b-poliglicydol-b-poli(tlenek etylenu) został zmodyfikowany czterema różnymi izocyjanianami różniącymi się ilością węgli w łańcuchu – izocyjanianem etylu, propylu, butylu i pentylu. Używając prostych reakcji chemicznych otrzymano kopolimery, w których centralny blok został całkowicie zhydrofobizowany.W ten sposób otrzymano kopolimery o takiej samej architekturze, różniące się jedynie hydrofobowością centralnego bloku. Kopolimery te są wrażliwe na temperaturę oraz ulegają asocjacji w roztworach wodnych. Proces asocjacji i agregacji tych kopolimerów zbadano wykorzystując spektroskopię UV-VIS z zastosowaniem hydrofobowej sondy DPH. Do badań asocjacji kopolimerów blokowych wykorzystano również technikę rozpraszania światła. Dostarcza ono informacji o tworzonych przez kopolimery blokowe strukturach micelarnych oraz o rozmiarach powstałych miceli. 

Kopolimer diblokowy poli(tlenek etylenu)-b-poliglicydol został zmodyfikowany kwasem cynamonowym. Otrzymano polimery o różnym stopniu modyfikacji grup hydroksylowych segmentu poliglicydolowego grupami cynamonowymi. Tak zmodyfikowane kopolimery micelizują w środowisku wodnym. Hydrofobowe segmenty poli(glicydol-co-cynamonian glicydylu) tworzą rdzeń miceli, a hydrofilowe łańcuchy poli(tlenku etylenu) tworzą jej koronę. Otrzymane kopolimery zbadane zostały pod kątem ich zachowania w roztworze. Grupa cynamonowa jest zdolna do reagowania pod wpływem radiacji promieniowaniem UV. Ta własność jest wykorzystywana do stabilizowania rdzenia otrzymanych nanoczastek.
